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Дата отбора 
пробы

Высота 
насыпи по 
проекту

Место отбора проб
Толщина 

уплотняемого 
слоя

Плотность 
(влажного 
грунта), г/см

Плотность 
(сухого) 
скелета 

грунта, г/см 3
км, rпс, плюс

Расстояние 
вправо(-) влево(-) 
от оси насыпи, м

Высота слоя 
от поверхно-
сти земли, м
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Влажность, % Плотность (сухого грунта), r/см 3 Коэффициент уплотнения
Заключение и 

подпись 
лаборанта

Наибол. 
допуст. Оптимальная Фактическая Максималь-

ная Фактическая Требуеый Фактический
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